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Gestos¢ objetosciowa o Wytfzyma’rc?sc na Modut odksztatcenia Modut sprezystosci Wspétczynnik Poissona
Symbol Gestosé whadci p Modut $cisliwosci sciskanie Eo v
Straty- ymoo Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Stopient zageszczenia &STosC wiasciwa e pierwotnej R B
i warstwy Eurokod 7 PN-B-03020:1981 | ps Lofcm’] [ MPa] [GPal LGPl -l
grafia geotechnicznej Wg Euroko wg FiN-e- : e [ g/cm?] [MF?a]
PN-B-03020 Bad. laborat. Bad. laborat. Bad. laborat. Bad. laborat. Bad. laborat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Co, humus, piasek, KO, gleba, piasek,
ttuczeri, zuzel, ttuczen, zuzel, G,
nN saclSi, fragmenty fragmenty cegiet, - - - - - - - - -
Z cegiet, beton, gruz, beton, gruz,
> elementy drewniane | elementy drewniane
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nB tuczer, MSa ttuczeri, Ps - - - - - - - - -
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Q= | Bo KR 0,4% 2,65% 1,85-2,0% - >30* - - - -
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E Il M sV - 2,65-2,90%* - 2,23-2,27 >100* 49,5-60,1 9,72-17,9 15,5-22,7 0,18-0,28

* - na podstawie literatury [ 1]

Zat. nr 8



